
Domaines d’application
(Neuf & Rénovation)

• murs :
-  ossature bois, colombage : remplissage et isolation de 

murs à ossature bois (ex : ossature noyée dans la maçon-

nerie ou structure apparente). Rénovation de maisons en 

colombages.
-  doublage isolant intérieur : doublage isolant sur cloisons 

et murs intérieur sur tous types de supports.

• toit : isolation thermique avec forte inertie ne nécessitant 

pas de fonction mécanique.
• enduits : enduits isolants intérieurs et extérieurs sur tous 

types de supports propres et sains.

Bio�bat’ est un granulat constitué exclusivement de 
chènevotte (cellulose �brée) calibrée et dépoussiérée, 
issue du dé�brage des pailles de chanvre, dont le procédé 
de transformation ne nécessite ni eau, ni solvant.
Bio�bat' dispose du nouveau Label Construire en Chanvre 
(CenC).

La chènevotte calibrée

•	Nivellement	facile	(pas	de	joints,	pas	de	découpes,	peu	de	chutes)
•	Mise	en	œuvre	simple	et	rapide		(pas	de	temps	de	séchage)	
•	Possibilité	d’incorporation	des	gaines	électriques	et	de	canalisation			
•	Propreté	du	chantier	(épandage	à	sec)

•	Chènevotte		calibrée	et	dépoussiérée.
•	matière	100%	chanvre	d’origine	française,
•	régulation	hygrométrique	pour	un	habitat	plus	sain,
•	matériau	sain	et	écologique

Points forts Points forts 

Les granulés isolants Biofib’ chape sont 100% végétaux, fabriqués 
à partir de fines particules issues du défibrage du chanvre et du lin, 
agglomérées par compression sans aucun liant. Biofib’ chape est tout 
spécialement recommandé pour la réalisation de chapes sèches, en 
rénovation, de sols en mauvais état ou irréguliers. Sa mise en œuvre 
simple, rapide et sans eau se fait sans aucun dégagement de poussières.

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
Diamètre Ø (mm) 6

Longueur (mm) 10 à 25

Tassement en surface en situation (%) 1 à 2  

Densité à la pose (kg/m3) 700 +/- 50

Conductivité thermique λ (W/m.K) 0,060

Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ (mg/m2.h.Pa) 1 - 2

Conditionnement (sac) (kg) 15 

Tolérance à l’environnement : 

Pas d’émissions de CO2 ni de gaz toxiques, capacité d’absorption et de régulation de l’hygrométrie, inodore, électrostatiquement 
et électriquement neutre, pas de poussières fibreuses nocives. 

Qualités naturelles des enduits 
et bétons de chanvre
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La	perméabilité	à	la	vapeur	d’eau	des	mortiers,	enduits	et	bétons	de	
chanvre	est	particulièrement	adaptée	à	la	construction	des	maisons	
à	ossature	bois.
Leur	forte	inertie	thermique	permet	d’apporter	confort	d’été,	d’hiver	
et	améliore	sensiblement	les	performances	thermiques.
La	garantie	de	durabilité	permet	d’éviter	toutes	détériorations	
par	les	rongeurs	et	les	risques	de	tassement.	Ces	matériaux	
conviennent	aussi	bien	en	construction	neuve	qu’en	rénovation.

Les liants :
Bio�bat’	est	exclusivement	destiné	aux	applications	
bâtiments	en	voie	humide	pour	la	réalisation	de	mortiers,	
bétons	de	chanvre	et	enduits	«	chaux	/	chanvre	».	Les	
proportions	-	chènevotte	Biofibat’	/	liant	(chaux)/	eau	-	
varient	en	fonction	du	type	de	liant	et	selon	les	applications	: 
mur,	sol	ou	enduits.	Elles	sont	indiquées par le fabricant 
du liant et doivent être impérativement respectées.

Biofibat’ est qualifiée avec la plupart des chaux du 
marché, dans un laboratoire accrédité selon les règles 
professionnelles dé�nies par CenC.
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Préparation des supports
Pour	éviter	tout	risque	de	remontée	d’humidité,	déroulez	un	film	polyéthylène	(épaisseur	200	μm	minimum)	
sur	toute	la	surface	du	plancher,	en	assurant	un	recouvrement	entre	lés	d’au	moins	20	cm.	Les	trous	et	fissures	
éventuels	du	support	doivent	être	rebouchés	pour	éviter	les	fuites	de	granulés.	La	mise	en	place	du	film	
plastique	apporte	également	la	garantie	d’une	bonne	étanchéité.	Ne	convient	pas	pour	les	pièces	humides	
(salle	d’eau).	

Pose de Biofib’ chape
Après	démontage	des	portes,	la	réalisation	de	la	chape	sèche	commence	toujours	 
du	côté	opposé	à	l’entrée	du	local.	
•		Déversez	les	sacs	manuellement	puis	répartir	grossièrement	au	râteau.
•		La	pose	de	Biofib’ chape	s’effectue	à	l’aide	de	3	règles	:	2	règles	de	guidage		et	1	règle	de	tirage.
•		Les	règles	de	guidage	sont	disposées	parallèlement	sur	deux	lits	de	granulés.	 
Le	niveau	des	semelles	de	ces	règles	correspond	au	niveau	fini	de	la	chape	sèche.	Leur	entraxe	est	fixé	par	la	
longueur	de	la	règle	de	tirage.	
•		Biofib’ chape	est	étalé	sans	être	damé.	Après	avoir	tiré	environ	50	cm,	les	rives	sont	rectifiées	au	platoir	en	
retirant	l’excédent	de	granulés	ou	en	complétant	les	manques.	
•		L’épaisseur	de	la	chape	doit	être	supérieure	à	2	cm	et	ne	pas	dépasser	15	cm	 
en	moyenne	(jusqu’à	20	cm	localement).	Pour	des	épaisseurs	supérieures	à	10	cm,	 
il	est	conseillé	de	procéder	en	2	couches	superposées.

Finition
•		Une	fois	la	dalle	sèche	réalisée,	positionnez	des	panneaux	répartiteurs	de	charge	 
(type	OSB,	CTBH)	en	respectant	un	retrait	d’1cm	par	rapport	aux	murs	périphériques.	
•		Vous	pouvez	ensuite	poser	le	revêtement	de	sol	de	votre	choix.

Mise en œuvre 

chape

Composition 100% chanvre

Masse volumique kg/m3 ~ 110

Conductivité thermique (produit seul) λ (W/m.K) 0,050

Granulométrie 
représentative

mm Ф 6,30 Ф  3,15 Ф 2,00 Ф 1,00 Ф 0,50

% 2,5 32 39 24 2

Taux fibres et poussières % Poussières : 0,4 %     /       Fibres : 0,1 %

Taux d’humidité % < 15%

Le	chanvre	est	un	produit	naturel	dont	les	caractéristiques	sont	susceptibles	de	légèrement	varier	en	fonction	de	différents	facteurs,	
notamment	en	cas	de	mauvaises	conditions	de	stockage	(humidité…)

Sac de 20 kg 
21 sacs (420 kg) par palette 

Égalisation des sols
chènevotte

Important : stockage à l’abri 
des intempéries (vent, humidité,…).  
Ne pas exposer au soleil.
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